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客户名称： 营口日晟营津合纤有限公司 

客户地址： 辽宁省营口市站前区大庆路 178 号 

 
 
 

样品名称： 铜碳(COPPWARE®）抗菌、抗病毒、防霉空气净化材料 

样品批号： YK23-01 

生产日期： 2023.6.25 

生产商： 营口日晟营津合纤有限公司 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。 
 

样品接收日期： 2023-07-19 

检测周期： 2023-07-19 ~ 2023-08-29 

检测方法： 请参见下一页。 

检测结果： 请参见下一页。 
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检测样品描述： 

样品编号 SGS 样品 ID 样品描述 

1 ASH23-0029087-0001 灰色面料 
 

 

检测结果： 

检测要求： 根据申请者的要求：防霉性能实验 
 

检测方法： GB 21551.2-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录 C

抗霉菌性能试验方法 3 及效果评价 
 

 
ASH23-0029087-0001 

检测菌种 检测菌种* 

孢子悬液浓度 (个/mL) 1.0×106 

长霉等级 (28 天后) 0 级 

评价** 符合：有抗霉菌作用 
 

 

备注： 

根据 GB 21551.2-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 抗菌材料的特殊要求 附录 C 抗霉菌性

能试验方法 3 及效果评价 C.7.1 长霉等级，样品长霉等级评定如下： 

0 级 - 不长, 即显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长 

1 级 - 痕迹生长, 即肉眼可见生长, 但生长覆盖面积小于 10% 

2 级 - 生长覆盖面积小于 30%，但不小于 10%（轻度生长） 

3 级 - 生长覆盖面积小于 60%，但不小于 30%（中度生长） 

4 级 - 生长覆盖面积大于 60%至全面覆盖（严重生长） 

检测菌种*：黑曲霉 ATCC 6275，土曲霉 AS 3.3935，宛氏拟青霉 AS 3.4253，绳状青霉 AS 3.3875，出芽短

梗霉 AS 3.3984，球毛壳 AS 3.4254 

**根据 GB 21551.2-2010 附录 C.7.2，长霉等级为 1 级或 0 级，评价为有抗霉菌作用。 

检测面：绒面。 
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样品照片： 

 
ASH23-0029087-0001 

 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

 

注意事项： 

本报告以中文为准。 

除非另有说明，本检测结果仅与被检测物品有关。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行

不当宣传。未经检验机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。 

***结束*** 
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